
Wärmebehandlung

Lösungsglühen

Homogenisierung

Weichglühen

Warmauslagern /
Kaltauslagern

Stabilisierungsglühen

Entwicklung von maßgeschneiderten mehr-
stufigen Behandlungsprozessen mit unserem
kleinen Laborofen in der Prototypphase /
Entwicklungsphase.
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* Zwischenzustände bzw. Zustände ausserhalb der Norm sind auf Anfrage möglich

Zustand* Bedeutung

O weichgeglüht – Mit dem Werkstoffzustand O dürfen
Erzeugnisse bezeichnet werden, bei denen die für den
weichgeglühten Werkstoffzustand geforderten Eigenschaften
durch Warmumformungsverfahren erzielt werden.

Hffhffk kaltverfestigt – ffh/4 hart

Hffh4 kaltverfestigt  – ffh/ffk hart

Hffh6 kaltverfestigt – 3/4 hart

Hffh8 kaltverfestigt – 4/4 hart (voll durchgehärtet)

Hffh9 kaltverfestigt – extrahart

Hffkffk kaltverfestigt und teilentfestigt (rückgeglüht) – ffh/4 hart

Hffk4 kaltverfestigt und teilentfestigt (rückgeglüht) – ffh/ffk hart

Hffk6 kaltverfestigt und teilentfestigt (rückgeglüht) – 3/4 hart

Hffk8 kaltverfestigt und teilentfestigt (rückgeglüht) – 4/4 hart
(voll durchgehärtet)

H3ffk kaltverfestigt und stabilisierungsgeglüht – ffh/4 hart

H34 kaltverfestigt und stabilisierungsgeglüht – ffh/ffk hart

H36 kaltverfestigt und stabilisierungsgeglüht – 3/4 hart

H38 kaltverfestigt und stabilisiert – 4/4 hart (voll durchgehärtet)

T3 lösungsgeglüht, kaltumgeformt und kaltausgelagert

T39 Lösungsgeglüht um einen bestimmten Grad kaltumgeformt
zur Erzielung der festgelegten mechanischen Eigenschaften.
Das Kaltumformen darf vor oder nach dem Kaltauslagern erfolgen.

T4 lösungsgeglüht und kaltausgelagert

T6 lösungsgeglüht und warmausgelagert

T7 lösungsgeglüht und überaltert

T73 lösungsgeglüht und vollständig überaltert zur Erzielung einer
optimalen Beständigkeit gegen Korrosion der T7x-Werkstoffzustände

T8 lösungsgeglüht, kaltumgeformt und warmausgelagert

T9 lösungsgeglüht, warmausgelagert und kaltumgeformt

Übersicht der gebräuchlichen Zustands-
bezeichnungen nach DIN EN 515:2017-05
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